
0

2

4

6

8

10

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
w/z- bzw. w/zeq-Wert [ - ]

K
ar

bo
na

tis
ie

ru
ng

sk
oe

ff.
 [m

m
/J

ah
r1/

2  ]
Zement + FA, innen; k = 0

Zement + FA, innen, k = 0.5

Zement, innen

Zement + FA, aussen; k = 0

Zement + FA, aussen, k = 0.5

Zement, aussen

Nachbehandlungsdauer:
1 bis 91 Tage

Nagataki 1986

Auslagerungszeit 15 Jahre

 


