


Ermittelt als Sekante zwischen 
18,0 kN und 68,0 kN  

 
Muster 1: 80,27 kN/mm  
Muster 2: 78,95 kN/mm 
Muster 3: 78,97 kN/mm 
Muster 4: 75,33 kN/mm 
Muster 5: 71,87 kN/mm 
Mittelwert: 77,08 kN/mm



Ermittelt als Sekante zwischen 
18,0 kN und 68,0 kN  

 
Muster 1: 88,09 kN/mm  
Muster 2: 87,03 kN/mm 
Muster 3: 84,23 kN/mm 
Muster 4: 80,13 kN/mm 
Muster 5: 79,32 kN/mm 
Mittelwert: 83,76 kN/mm 


